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Date Received:16/01/19 Date Tested:22/01/19

Company Name & Address:

Contact Name:

DELIUS GMBH & CO. KG
GOLDSTRARE 16-18
DE-33602 BIELEFELD
GERMANY

P. BAUMH FNER

Sample Details
Reference N.:

Order No.

Style No.

Batch No.

Quality:

Colour:

Supplier

End Use

Quoted Fibre Compositio
Retailer

Buying Division:
Sample Description:

Not state!
669
Not state!
Not state!
Perron Dimou
Not state!
Delius GmbH & Co. K(
Drapes+ curtain:
100%polyester Fi
Not state!
Not state!
Brown coloured woven fabric

Flammability Performance

Test Method Pre Treatment A Result
Requirement
12 Cycles of BS EN 1SO 10528
BS 5867: Part 2: 2008 (Reduced Washing Procedure) @ 40{C Type B PASS

and then line dec.

procedure used in this te

Note: In accordance with clause 7 of BS 5867: Part R820fabric for which compliance with the requirenseof this standard is claimed shallf
be supplied with the following information, the nudiacturer’s name, trademark or other identifyinghknéhe statement ‘Flammability complies
with the requirements of BS 5867: Part 2 Type Bi arstructions on any special precautions to bertaloncerning care (including cleansing)
the product, preferably using an appropriate cavelling symbol in accordance with BS EN ISO 3768 taking account of the durability

=

STEVEN-OWEN ANDREW HALLETT CAROLE SPOWAR" GREGORY-JAME!
{Fechnical-&Operational  (Flammability Team Leader) —(Flammability Fechnigian (Flammability Technician)
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FLAMMABILITY TEST REPORT

Test Specification

Test Method: BS 5867: Part 2: 2008 Type B using BS EN I1SO 15022200
(With the modificationdrom clause 6.3.2 of BS 5867:rt 2: 200¢).

Ignition Sourct: 25mm horizontal rea«Propan gas flam

Ignition Type: Surface

Flame Application Time: 15+1 seconc

SampleSize: 200 x 160mm

SideTested Face

Pre-treatment / Durability Procedure
12 Cycles of BS EN I1SO 10528 (Reduced Washing Plueg @ 40°C and then line dried.

Conditioning

Prior to Testing: At least 24 hours in an atmosphere having a teryeraf 2@2°C. and a relative humidity
of 6C+5%

At Time of Testing: Temperature between 15°C & 30°C. Relative humidityken 20% & 65%

Test Results
Report of tests carried out in accordance with BS&DI 15025:2002. The results may not apply to Sitna where there is
restricted air supply or prolonged exposure todagurces of intense heat as in a conflagration.

Test before pre- reatment

Sample No./ | Duration of | Duration of Flaming [Flame toedge Hole to edge| Maximum damaged length

Direction flaming afterglow debris (mm)

(Secs) (Secs) Horizontal Vertical
1. Length- 0 0 No No No 21 115
2. Length— 10.z 0 No No No 45 138
3. Length- 0 0 No No No 22 117
4. Width® 0 0 No No No 20 95
5. Width— 0 0 No No No 22 110
6. Width@ 0 0 No No No 22 110
Test after pre-treatment
Sample No./ Duration of | Duration of Flaming |Flame toedge Hole to edge| Maximum damaged length
Direction flaming afterglow debris (mm)
(Secs) (Secs) Horizontal Vertical
1. Length- 0 0 No No No 21 102
2. Length ™ 0 0 No No No 22 86
3. Length- 0 0 No No No 25 98
4. Width® 0 0 No No No 21 83
5. Width— 0 0 No No No 22 80
6. Width@ 0 0 No No No 20 93
Conclusions

When tested before and after the durability prooedietailed above the sample meets the flammabpiitformance
requirements of BS 5867: Part 2: 200ype B.PASS.

This report is made solely on the basis of youtritsions and/or information and materials suppbgd/ou. It is not intended to be a recommendafiorany particular
course of action. Intertek does not accept a diitare or any other responsibility to any persdreothan the Client in respect of this report anly accepts liability to
the Client insofar as is expressly contained inténes and conditions governing Intertek's provisid services to you. Intertek makes no warrariie®presentations
either express or implied with respect to this repave as provided for in those terms and conuititVe have aimed to conduct the Review on a diligaed careful basis
and we do not accept any liability to you for aogd arising out of or in connection with this repar contract, tort, by statute or otherwise, gtda the event of our
gross negligence or willful misconduct.
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FLAMMABILITY TEST REPORT

Report No.: LEI19012828B
Supplementary

Date Received:16/01/19

Date Tested:22/01/19

1 Date Issued:23/01/19
Supplementary Issued:
15/02/1¢

Company Name & Address:

Contact Name:

DELIUS GMBH & CO. KG
GOLDSTRARE 16-18
DE-33602 BIELEFELD
GERMANY

P. BAUMH FNER

Sample Details
Refereice Nc.:

Order No.

Style No.

Batch No.

Quality:

Colour

Supplier

End Use

Quoted Fibre Compositio
Retailer

Buying Division;
Sample Description:

Not state:
669
Not state:
Not state:
Perron Dimot
Not state:
Delius GmbH & Co. K(
Drapes+ curtain:
100%polyester Fi
Not stitec
Not state:
Brown coloured woven fabric

Vertically Orientated Suppor
Textiles and Films

Test Method Pre Treatment Performance Requirement Result
IMO FTP Code (2010) None — The scope states that “fabrics
Annex 1, Part 7: Test for which are not inherently flame IMO FTP Code (2010) PASS

resistant should be exposed to
cleaning or exposure procedures’

Annex 1, Part 7, Clause 3

Note: The fabric supplied was tested with no pre-treatts at the request of the customer.
Please noteThe testing was carried out in the ISO 6941 emvirent

{Technical & Operational
Excellenc-Manager

ANDREW HALLETT
(Flammability Team Leader)
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FLAMMABILITY TEST REPORT

Additional Information (Annex)

Name and Address of the Spon Not State
Name and Address of the Delius GmbH
Manufacturer/Supplier (If knowr

Typeof Furniture Not Statec
Fabric Details — Weave/Density/Yarn Not Stated
count/thickness(mm)/mass(g/m?) Colour &

Tone

Fire Retardant Treatme No

Test Specificatior

Test Method:
Ignition Source
Ignition Type

FlameApplication Time

SampleSize:
Side Tested:

IMO FTP Code (2010) Annex 1, Part 7
40mm high Propane g flame

Face ignition (as determined by tipre-tes)
5 seconds(as determined by thpre-tes)
220 x 170mr

Face

Pre-treatment / Durability Procedure

None — At the request of the customer.

Conditioning

Prior to Testing: At least 24 hours in an atmosphere having a temyeraf 2&5°C. and a relative humidity of £5%

At Time of Testing: Temperature between 15°C & 30°C. Relative humidéween 20% & 65%

Test Results

Report of tests carried out in accordance IMO FDEe3(2010) Annex 1, Part 7.

"The test results relate to the behaviour of thee $pecimens of a product under the particular doas of the test; they are not intended to be the
sole criterion for assessing the potential fire &@zof the product in use.”

Sample No./ | Duration of | Duration of Flaming Flame to | Hole to edgel Maximum damaged length (mm)| Average Damage
Direction flaming afterglow debris edge - - Length (mm)
(Secs (Secs Horizontal Vertical

1. Length- 3.0 0.0 No No No 22 65

2. Length™ 0.0 0.0 No No No 21 55

3. Length- 2.9 0.0 No No No 20 67 61.4

4. Length 0.0 0.0 No No No 21 60

5. Length- 4.8 0.0 No No No 21 60

6. Width@ 0.0 0.0 No No No 18 47

7. Width-n 0.0 0.0 No No No 21 50

8. Width@® 0.0 0.0 No No No 18 47 48.2

9. Width-n 0.0 0.0 No No No 19 47

10. Width@ 0.0 0.0 No No No 19 50

This report is made solely on the basis of youtritsions and/or information and materials suppbgd/ou. It is not intended to be a recommendafioorany particular
course of action. Intertek does not accept a diicare or any other responsibility to any persdreothan the Client in respect of this report anly accepts liability to
the Client insofar as is expressly contained intéhens and conditions governing Intertek's provisif services to you. Intertek makes no warrandiegpresentations
either express or implied with respect to this repave as provided for in those terms and conufiti?Ve have aimed to conduct the Review on a ditiged careful basis
and we do not accept any liability to you for aagd arising out of or in connection with this repar contract, tort, by statute or otherwise, gtda the event of our
gross negligence or willful misconduct.
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@DLAB

TEXTILE LABORATORY

Untersuchungsbericht
Investigation report
DELIUS GmbH & Co. KG

Frau Angelika Schmidt-Koch DELCOTEX

GoldstraBe 16-18 Delius Techtex GmbH & Co. KG
Vilsendo!'fer Str. 50

D-33602 Bielefeld 33739 Bielefeld
Germany

Internet - homepage: www.textillabor.eu

Kontakt- contact: Detlef von Seyfried

Abteilung - division:  Labor/Laborleitung

Telefon - phone: +49 (0) 52 06 / 91 07 - 57

Fax - fax: +49 (0) 52 06 / 91 07 - 34
E-Mail - mail: detlef.vonseyfried@delcotex.de

Datum - date : 13.02.2019

Untersuchungsbericht Nr. - Investigation report No. 19/255.1

Untersuchungsziel: Brennpriifungen fiir die Klassifizierung nach DIN EN 13773 (2003-05)
Order description: Burning behaviour - classification scheme according to DIN EN 13773
(2003-05)

Untersuchungsgut — Test samples: Artikel/article:30792-074 Testware Dimout,Farbe7550,100%Polyester FR
Handelsname,Brandname; Perron Dimout

Probennahme - Sampling: durch den Auftraggeber — by orderer
Auftraggeber — Orderer: siehe Anschrift — see address
Auftragsdatum — Date of order: 14.01.2019

Auftragseingang — receipt of order: 16.01.2019

Priifdatum — Date of testing: 05.02.2019

Anzahl Seiten — Number of pages: 5

Anmerkung:

Die Untersuchungsergebnisse haben nur Guiltigkeit fiir das gepriifte Objekt. Die Akkreditierung gilt fiir den in der Urkundenanlage
D-PL-17323-01-00 festgelegten Umfang. Akkreditierte Priifverfahren sind unterstrichen. Im Priifbericht enthaltene Bewertungen und
Interpretationen sind nicht Gegenstand der Akkreditierung. Durch Kooperationspartner durchgefiihrte Prifungen sind mit einem ©
gekennzeichnet. Mitteilung {iber den Inhalt dieser schriftlichen Ausfertigung dritten Personen gegeniiber werden nur bei Vorliegen einer
schriftlichen Genehmigung des Auftragstellers gemacht, Das Verwenden des Berichtes zu Werbezwecken oder die Verdffentlichung freier
Interpretationen der Ergebnisse ist nur mit ausdriicklicher Genehmigung der Prifstelle zuldssig. Restliches Untersuchungsgut wird nach 3
Manaten vernichtet. Bei den vorstehenden Spezifikationen / Datenbldttern / Priifzeugnissen handelt es sich um Beschaffenheitsangaben und
nicht um Garantien. Auch Haltbarkeitsgarantien werden von uns nicht ibernommen. Im Ubrigen gelten unsere

Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (siehe www.textillabor.eu).

The results are valid only for the tested object. The accreditation applies for the methods listed in the annex to the certificate D-PL-17323-01-
00. Accredited test methods are underlined. The valuations and Interpretations in the investigation report are not subject to accreditation.
Tests conducted through co-operation partners are marked with °. The content of this investigation report will not be passed to third persons
without written approval of the orderer. The partial publication of the test report, as well as the usage for commercial process, is only allowed
with a permission of the DELCOTEX Delius Techtex GmbH & Co. KG.

Remnants of test material will be destroyed after 3 months. Previously stated specifications / data sheets / certificates are only characters
and no warranties. Also no warranty in case of durability will be overtaken. Finally our general delivery and payment

conditions are valid (please see www.textillabor.eu).

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-17323-01-00

DELCOTEX Delius Techtex GmbH & Co. KG = Vilsendorfer StraBe 50 « 33739 Bielefeld « Germany
88-022-10.01.2017 Geschaftsfiihrung Rudolf Delius, Thomas Stark ¢ Handelsregister HRA 14 483



@DLAB

TEXTILE LABORATORY

Untersuchungsbericht Nr. - Investigation report No. — 19/255

Beschreibung des Untersuchungsmaterials - Description of test material

Artikel/article: 30792-074 Testware Dimout; brandname, Perron Dimout

Farbe/color: 7550
Material/ material: 100% Polyester FR

Gewicht/weight: 269,62 g/m?2

Anwendungsgebiet/field of application:

Vorhdnge und Gardinen - Curtains and drapes

Originalprobe/original sample:

88-022-10.01.2017




GDLAB

TEXTILE LABORATORY

Untersuchungsbericht Nr. - Investigation report No. — 19/255.1

Angaben zur Durchfiihrung - Instructions for performing

1. Methode: Bestimmung der Entziindbarkeit von vertikal angeordneten Proben
nach DIN EN 1101 (2005-09) und nach DIN EN ISO 6940 (2004-06
Method: Determination of ease of ignition of vertically oriented specimens according to
DIN EN 1101 (2005-09)

2. Messbedingungen — Measuring conditions:

Reinigungsverfahren - purification process: kein/no

MaBe der Probekdrper - sample size: Lange - length = 200 mm
Breite - width = 80 mm

Probenraumtemperatur - room temperature: 20 +/-2 °C

Rel. Probenraumfeuchte - humidity: 65 +/-4 %

Priifkammerbedingungen - Test chamber conditions:

Priifraumtemperatur — room temperature: 21,0°C (10 - 30°C)

Rel. Priifraumfeuchte — humidity: 39,3% (15 - 80%)

Luftgeschwindigkeit — air velocity: <0,2m/s

Priifgas - gas: Propan - propane

Flammenhohe - basic height of flame: 40 +/-2 mm

Beflammungsart — Type of ignition: Unterkantenbeflammung — by the edge

Priifergebnis — Test results

Artikel - articlez: 30792-074 Testware Dimout, Farbe 7550, 100%Polyester FR
Handelsname, brandname: Perron Dimout
Gewicht/weight: 269,62 g/m?

Langs - length Quer - width
Nachbrennzeit Nachbrennzeit
Sefar- | tecttremtater | “Tmecr | ennoung | Madremiste | Pineor” | eninang
Elarie >5[s] pers;]s;ﬁl]'lge of I%(nl}:lgn >5[s] persllelsatﬁ?ece of I%?lltlgn
application [s] ja/nein - yes/no [s] ja/nein - yes/no [s]

1 nein/no - 0 nein/no - 0
2 nein/no - 0 nein/no - 0
3 nein/no - 0 nein/no - 0
4 nein/no - 0 nein/no - 0
5 nein/no 4 0 nein/no 2 0
10 nein/no 0 nein/no - 0
15 nein/no - 0 nein/no - 0
20 nein/no - 0 nein/no - 0
20 nein/no - 0 nein/no - 0
20 nein/no - 0 nein/no - 0
20 nein/no - 0 nein/no - 0
20 nein/no - 0 nein/no - 0
20 nein/no = 0 nein/no = 0

X= Zlindung / ignition; 0= keine Ziindung / no ignition; - = wenn nicht zutreffend / if not applicable

88-022-10.01.2017



@DLAB

TEXTILE LABORATORY

Untersuchungsbericht Nr. - Investigation report No. — 19/255.1

Angaben zur Durchftihrung - Instructions for performing

3. Methode: Messung der Flammenausbreitungseigenschaften von vertikal angeordneten

Messproben mit groBer Ziindquelle nach DIN EN 13772 (2003-05

Method:

Measurement of flame spread of vertically oriented specimens with large ignition

source according to DIN EN 13772 (2003-05)

4. Messbedingungen — Measuring conditions:

Reinigungsverfahren - purification process:
MaBe der Probekorper — sample size:

Probenraumtemperatur - room temperature:
Rel. Probenraumfeuchte - humidity:

kein/no

Lange - length = 560 +/-2 mm
Breite - width = 170 +/-2 mm
20 +/-2°C

65 +/- 4 %

Priifkammerbedingungen - Test chamber conditions:

Prifraumtemperatur — room temperature:
Rel. Priifraumfeuchte — humidity:
Luftgeschwindigkeit — air velocity:

Priifgas - gas:

Flammenhohe - basic height of flame:
Beflammungsart — Type of ignition:
Einwirkzeit Strahler - Time of heat radiation:
Beflammungszeit — Flame application time:

21,2°C (10 - 30°C)

40,6% (15 - 80%)

< 0,2m/s

Propan - propane

40 +/-2 mm

Unterkantenbeflammung — by the edge
30s

10s

Prifergebnis - Test results

30792-074 Testware Dimout, Farbe 7550 , 100%Polyester FR
Handelsname, brandname: Perron Dimout
Gewicht/weight: 269,62 g/m?

Artikel - article:

Langs - length Quer - width
Probe - sample 1 2 3 4 1 2 3 4
Bestrahlte Warenseite
Face exposed to the radiator L R L R R R L R R
i;t Tﬁ;ig’j?ﬁg;g?g;iﬁg%ﬂ ?;:‘ e/ Sr;,enlg nein/no | nein/no | nein/no | nein/no | nein/no | nein/no | nein/no | nein/no
in | [s] - - - - - - - -
gnerggl:;(eerﬁﬂfga%egaO;?:S {"3 e/ :/enlg nein/no | nein/no | nein/no | nein/no | nein/no | nein/no | nein/no | nein/no
in | [s] - - - - - - - -
gmhgr?;ﬁz;f?gre:agizzil? -1;" G_{ ;/?:2 nein/no | nein/no | nein/no | nein/no | nein/no | nein/no | nein/no | nein/no
in | [s] - - - - - - . -
E;gggﬁsglgtif?:l:::ﬁﬁg dibris -La e/ S/enlg nein/no | nein/no | nein/no | nein/no | nein/ne | nein/no | nein/no | nein/no
Eﬁit’fl::i?r}lﬁ::? Eggifapiers J;’ e/ :/enlg nein/no | nein/no | nein/no | nein/no | nein/no | nein/no | nein/no | nein/no
ﬁﬁf.tférfﬁa'}ﬁ';gi [mm] | 125 | 123 | 128 | 131 | 129 | 122 | 133 | 122

R= rechte Warenseite / front side; L= linke Warenseite / back side; - = wenn nicht zutreffend / if not applicable

88-022-10.01.2017
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TEXTILE LABORATORY

Untersuchungsbericht Nr. - Investigation report No. — 19/255.1

5. Methode:
Method:

Angaben zur Durchflihrung - Instructions for performing

Klassifizierung nach DIN EN 13773 (2003-05)
Classification scheme according to DIN EN 13773 (2003-05)

Priifergebnis - Test results

Artikel - article:

30792-074 Testware Dimout, Farbe 7550, 100%Polyester FR

Handelsname, brandname: Perron Dimout
Gewicht/weight: 269,62 g/m?2

Klassifikation - classification

Das vorliegende Untersuchungsmaterial (siehe Artikel) kann nach der Klasseneinteilung
entsprechend, der DIN EN 13773 in folgende Klasse eingestuft werden:

The present test samples (see article) can be classified according to the DIN EN 13773
into the following class:

Klasse - class: 1
Klasse Entziindbarkeit Flammenausbreitung
Class _Ignitability Flame spread
1 Keine Ziindung nach EN 1101 1.Markierfaden nicht gebrochen, keine brennend abfallenden Probenteile nach EN 13772
Non ignition according to EN 1101 | 15 marker thread not severed, no flaming debris, according to EN 13772
2 Keine Ziindung nach EN 1101 3.Markierfaden nicht gebrochen, keine brennend abfallenden Probenteile nach EN 13772
Non ignition according to EN 1101 | 3™ marker thread not severed, no flaming debris, according to EN 13772
= Keine Zlindung nach EN 1101 3.Markierfaden gebrochen, und/oder brennend abfallenden Probenteile nach EN 13772
Non ignition according to EN 1101 | 3™ marker thread severed, and/or flaming debris, according to EN 13772
4 Zindung nach EN 1101 3.Markierfaden nicht gebrochen, keine brennend abfallenden Probenteile nach EN 1102
Ignition according to EN 1101 3™ marker thread not severed, no flaming debris, according to EN 1102
5 Zindung nach EN 1101 3.Markierfaden gebrochen, und/oder brennend abfallenden Probenteile nach EN 1102

Ignition according to EN 1101

3" marker thread severed, and/or flaming debris, according to EN 1102

Bemerkung - Remark:
Im Verbund mit anderen Materialien (wie zum Beispiel Beschichtungen etc.)

kann das Brandverhalten ungiinstig beeinflusst werden, so dass diese Klassifizierung nicht mehr giiltig ist.
Das Brandverhalten des Materials im Verbund mit anderen Materialien ist gesondert nachzuweisen.

In combination with other materials (such as coatings, etc.), the fire-
behavior can be influenced adversely, so that this classification is no longer valid.
The fire behavior of the material in combination with other materials to be tested separately.

0

S 4

i.A. Detlef von S&fried
Labor/Laborleitung
DELCOTEX Delius Techtex GmbH & Co. KG

Als verbindlich gelten nur die Angaben im unterzeichneten Priifbericht.

88-022-10.01.2017
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TEXTILE LABORATORY

Untersuchungsbericht

DELIUS GmbH & Co. KG

Frau Angelika Schmidt-Koch

GoldstraBe 16-18

D-33602 Bielefeld

DELCOTEX

Delius Techtex GmbH & Co. KG
Vilsendorfer Str. 50

33739 Bielefeld

Germany

Internet:  www.textillabor.eu
Kontakt:  Detlef von Seyfried
Abteilung: Labor/Laborleitung
Telefon:  +49 (0) 52 06 / 91 07 - 57
Fax: +49 (0) 52 06 / 91 07 - 34

Datum : 18.02.2019

Untersuchungsbericht Nr. 19/254

Untersuchungsziel: Orientierende Priifung auf Entflammbarkeit nach DIN 4102 (1998-05), Teil 1 (B1)

Untersuchungsgut: Artikel: 30792-074, 18-29 Dimout embossed, 100% Polyester FR, Farbe 7550
Handelsname: Perron Dimout

Probennahme: durch den Auftraggeber

Auftraggeber: siehe Anschrift

Auftragsdatum: 14.01.2019

Auftragseingang: 16.01.2019

Prifdatum: KW 07 2019

Anzahl Seiten: 6

Anmerkung: Die Untersuchungsergebnisse haben nur Giltigkeit fiir das gepriifte Objekt.

Akkreditierte Prifverfahren sind unterstrichen. Im Priifbericht enthaltene Bewertungen

und Interpretationen sind nicht Gegenstand der Akkreditierung. Durch Kooperationspartner
durchgefiihrte Priifungen sind mit einem ° gekennzeichnet.

Mitteilung tiber den Inhalt dieser schriftlichen Ausfertigung dritten Personen gegeniiber

werden nur bei Vorliegen einer schriftlichen.Genehmigung des Auftragstellers gemacht.

Das Verwenden des Berichtes zu Werbezwecken oder die Veroffentlichung freier Interpretationen
der Ergebnisse ist nur mit ausdriicklicher Genehmigung der Priifstelle zuldssig.

Restliches Untersuchungsgut wird nach 3 Monaten vernichtet. Bei den vorstehenden Spezifikationen/
Datenblattern / Priifzeugnissen handelt es sich um Beschaffenheitsangaben und nicht um Garantien.
Auch Haltbarkeitsgarantien werden von uns nicht ibernommen. Im Ubrigen gelten unsere
Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (siehe www.textillabor.eu).

DELCOTEX Delius Techtex GmbH & Co. KG e Vilsendorfer StraBe 50 » 33739 Bielefeld » Germany

88-022-10.01.2017

Geschaftsfiihrung Rudolf Delius, Thomas Stark e Handelsregister HRA 14 483
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TEXTILE LABORATORY

Untersuchungsbericht Nr. 19/254

Seite 2 von 6

Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand

. . . Dicke Gewicht
Artikelbezeichnung Beschreibung Farbe [mm] [g/m?]
30792-074, 18-29 Gewebe aus 100% Polyester FR; eine
Dimout embossed, Warenseite (A) Struktur, andere Warenseite
100% Polyester FR (B) Atlas-Gewebe-struktur glatt 7550 ~0,69 268,46
Handelsname: Perron
Dimout

Weitere Angaben zur Zusammensetzung des gepriiften Baustoffes liegen der Priifstelle nicht vor,

Herstellung und Vorbereitung der Proben

Aus dem Material wurden Proben mit den Abmessungen 1000mm x 190mm zur Beflammung im Brandschacht

herausgeschnitten.
Die Proben wurden in einem Klima 20 +/- 2 °C und 65 +/- 4 % relative Luftfeuchte his zur Gewichtskonstanz

gelagert.

Besondere Bemerkungen: -

88-022-10.01.2017
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Priifergebnis
1. Methode: Orientierende Brandschachtpriifung nach DIN 4102-1 (1998-05)
Ergebnisse der Brandschachtpriifung (Teil 1)
Probenanordnung: freihangend
Probe A | Beflammung der Seite A und B in Farbe: 7550 2 Proben langs Seite A
Langs- und Querrichtung 2 Proben quer Seite A
Messwerte Probekorper
Dim. A B & D E
1 | Nr. der Probenanordnung gemas DIN 4102 1
Teil 15 (1990-05), Tabelle 1
2 | Maximale Flammenhdhe liber
Probenunterkante cm 30
3 | Zeitpunkt? min:s | 0:10
4 | Durchschmelzen / Durchbrennen -
Zeitpunkt? min:s | 0:03
5 | Feststellungen an der Probenriickseite
Flammen/Glimmen -
Zeitpunkt? min:s
6 | Verfarbungen
Zeitpunkt? min:s -
7 | Brennendes Abtropfen nein
Beginn® min:s
Umfang
8 | vereinzelt abtropfendes Probenmaterial” -
9 |stetig abtropfendes Probenmaterial® -
Brennend abfallende Probenteile nein
10 |Beginn®
11 |vereinzelt abfallende Probenteile? =
12 | stetig abfallende Probenteile? =
13 | Dauer des Weiterbrennens auf dem Siebboden - -
(max.) '
Beeintrachtigung der Brennerflamme durch
abtropfendes / abfallendes Material nein
14 | Zeitpunkt? min:s -
15 | Vorzeitiges Versuchsende
Ende des Brandgeschehens an der Probe? min:s | 2:00 |
16 | Zeitpunkt eines ggf. erfolgten Versuchsabbruchs? min:s -

1) Zeitpunkt ab Versuchsbeginn
2) Zutreffendes angekreuzt

% sehr starke Rauchentwicklung

88-022-10.01.2017

3 Feuerschutzmitteln Angaben von Trigerplatten/Schaumschicht getrennt.
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Ergebnisse der Brandschachtpriifung

Messwerte Probekorper
Dim. A B g D E
Nachbrennen nach Versuchsende nein
17 | Dauer min:s -
18 | Anzahl der Proben -
19 | Probenvorderseite? ] -
20 | Probenriickseite? , :
21 | Flammenlange cm -
22 | Nachglimmen nach Versuchsende nein
23 | Dauer - min:s a
| Anzahl der Proben , >
24 | Ort des Auftretens _ -
25 | untere Probenhalfte? o -
26 | obere Probenhalfte? ) -
27 | Probenvorderseite? g
Probenriickseite? -
Rauchdichte
28 | < 400% * min ) T
29 | > 400% * min® =
30 |Diagramm in Anlage Nr. 1
Restldngen _ _ | |
Einzelwerte 51 | 66 -
31 o laz|n| | | | |
32 | Mittel der Einzelwerte? , cm 59
33 | Foto des Probekdrpers in Anlage Nr. i
Rauchgastemperatur
34 | Maximum des Mittelwertes °C 123,3
35 | Zeitpunkt min:s | 9:59
36 | Diagramm in Anlage Nr. 1
37 | Bemerkungen: keine
1} Zeitpunkt ab Versuchsbeginn 3} Feuerschutzmitteln Angaben von Tragerplatten/Schaumschicht getrennt.
2 Zutreffendes angekreuzt 4 sehr starke Rauchentwicklung

Erlauterung zur Versuchsdurchfiihrung: -
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2. Methode: Brennverhalten - Baustoffe und Bauteile nach DIN 4102-1 B2 (1998-05)
Priifung auf Normalentflammbarkeit

3. Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand: s. Seite 2

4. Herstellung und Vorbehandlung der Proben:

Aus dem Material wurden Proben fiir den Kanten- und Flachentest herausgeschnitten.

Die Proben wurden in einem Klima 20 +/- 2 °C und 65 +/- 4 % relative Luftfeuchte 14 Tage gelagert.
5. Probenanordnung:

- freihdngend

- Beflammung der Seite A bzw. der Seite B in Lédngs- und Querrichtung.
6. Priifdatum: 12.02.2019

Ergebnisse der Normalentflammbarkeitsprifung

30792 - 074 18-29 Dimout
embosseg:l; Handelsname: Dim. Kantenbeflammung Flachenbeflammung
Perron Dimout
Ldngsrichtung
Proben Nr. 1 2 3 4 5 6 1 2 | 3 4 |5 6
Beflammte Warenseite AB|A|A|A|B]|B A| B
Entziindung® s 11111 31| 3
Erreichen der Messmarke!? s LS i
max. Flammenhdhe cm |10 |12 | 8 |10 | 8 716
Zeitpunkt S 12 (10| 7 | 10| 5 10| 9
Selbstverléschen der Flammen? 5 24 |18 | 13 | 18 | 12 11 | 10
Ende des Glimmens? 5 IRy /|
Flammen wurden geldscht nach® 5 / |/ / i / |/
Rauchentwicklung (visuell) stark maBig
Brennendes Abtropfen innerhalb 20s? 3 RN ENANENA /117 ] | l |

Das Material ist geschmolzen/zerstort bis max. B 5,5cm H 9,5cm

30792 - 074 18-29 Dimout
embosse-d; Handelsname: Dim, Kantenbeflammung Flachenbeflammung
Perron Dimout
Querrichtung
Proben Nr. 1 2131415 6 1 2 3 4 5 6
Beflammte Warenseite AB |A|A | A|B|B A| B
Entziindung® s 11 ]1]1]1 3| 3
Erreichen der Messmarke? s IR /|
max. Flammenhohe cm 7 7 7 5 6 5 /
Zeitpunkt S 4 5 5 6 6 6 /
Selbstverloschen der Flammen? s 5 9 6 |10 | 7 7| 6
Ende des Glimmens? s VL /]
Flammen wurden geldscht nach? 5 L L /1]
Rauchentwicklung (visuell) maBig gering
Brennendes Abtropfen innerhalb 20s" s RN ENENE f 1T T 1T ]

Das Material ist ausgebrannt/zerstort bis max. B 2,0cm H 7,5cm
1) Zeitangaben ab Versuchsbeginn 2) innerhalb 20 Sekunden / kein Auftreten des Ereignisses - keine Angabe
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S9RUKDQJ BHUURQ
GHU )LUPD 'HOLXV *PE+ &R .*

3UIXQJ GHU 6FKDOODEVRUSWLRQ LP
+DOOUDXP QDFK ",1 (1 ,62

U IEHULFKW 1U O

$XIWUDJIJHEHU '"HOLXV *PE+ &R .*
*ROGVWUD % H *
%LHOHIHOG
'"HXWVFKODQG

%HDUEHLWHW YRQ 0 (QJ 3KLOLSS OHLVV
-DQ /LHYHQ OROO

%HULFKWVGDWXP -XQL

ILHIHUGDWXP GHU 3U<IREMHNWH -XQL

3U<IGDWXP -XQL

%HULFKWVXPIDQJ ,QVJHVDPW  6HLWHQ

BHLWHQ 7H[WWHLO
BHLWH $QKDQJ $
BHLWH $QKDQJ % XQG
BHLWHQ $QKDQJ &

0+ OOHU %%0 *PE+
+5% 0sQFKHQ
86W OG1U '(

*HVFKITWVIsKUHU

-RDFKLP %LWWQHU :DOWHU *URW]

'U &DUO &KULVWLDQ +DQWVFKN 'U $OH[DQGH
6WHIDQ 6FKLHUHU (OPDU 6FKU|GHU
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, QKDOWVYHU]JHLFKQLV

$XIJDEHQVWHOOXQJ
*UXQGODJHQ
3U-IREMHNW XQG 3U«IDXIEDX
3U«IYHUIDKUHQ

$XVZHUWXQJ
OHVVHUJHEQLVVH
$QPHUNXQJHQ

$QKDQJ $
$QKDQJ %
$QKDQJ &

3UIJHXJQLYV
YRWRV

%HVFKUHLEXQJ GHV 3U«IYHUIDKUHQV
GHV 3U«IVWDQGV XQG GHU 3U«IPLWWHO
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$XIJDEHQVWHOOXQJ

P $XIWUDJ GHU )LUPD 'HOLXV *PE@HIBRG* 'HXWWEKODQG
6FKDOODEVRUSWLRQ GHV 9RUKD QUHWDR I VWK IQR A QGSPAMU U
=XJDEH QDFK ',1 (1 ,62 > @ LP PPBOQUDLXP3X IKHQUWZX U Gt
HLQH $QRUGQXQJ PLW HLQHP :DQGBEYMWBKQBWY R Q PP G

'LH (UJHEQLVVH ZDUHQ QDFK ',1 ($6BQ@ & > @ AREHZHUYV

*UXQGODJHQ
'LHVHP 3U<IEHULFKW OLHJHQ IRGNGIMGH 8QWHUODJIHQ ]XJ|

>@ ',1 (1,62 $NXVWLN OHVVRQIWAHRY 6RXBDODBVXPF

>@ ',1 (1,62 $NXVWLN + 6 FKIDHD ®QENQCGEAUW LQ*HE D
%HZHUWXQJ GHU 6FKDOODEVRUSWLRQ

> @ ,62 $FRXVWLFV S$SWWHQ®D\SURG IRIDWRDREG RGNV
3DUW FDOFXODWLRQ RI WKHBBEDMRBWIKRHURI VRXQG

> @ $670 & BWDQGDUG 7HVWEMRUISRA RRUDERX 6 BXE)
VRUSWLRQ &RHIILFLHQWY E\ WKK BG Y HWEHUIRQLRQ 5RI

YHEUXDU\
>@ ',1 (1,62 $NXVWLN = %HPWQR Y XIQG HWHANOWG H V

7THLO 9HUIDKUHQ PLW VWDWLVFKHU /XIWVWU|PXQJ ,
'"HXWVFKH )DVVXQJ (1 ,62 0lU]
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SU.IREMHNW XQG 3U-IDXIEDX

U IREMHNW

'HU JHSUIWH 9RUKDQJVWRII ZLRGIWRPHVHFKVYWHBDHOMHU ZLH
9RUKDQJVWRII 3BHUURQ $SUWLNHO 1U J)DUEH
ODWHULDO 3RO\HVWHU )5

'"XUFK GLH 3UIVWHOOH ZXUGHQ WVROHBWGH 3DUDPHWHU HL

'"LFNH t PP
IOIFKHQEH]RJHQH ODVVH m" = J P9
VSH]LILVFKHU 6WU|PXQJVZLGHUVWDQG

JHPI% ',1 (1 ,62 > @ Rv 3DV P

'LH 3U«IXQJ GHV 6WU|PXQJVZLGHUYWD QE2HV Z XY GaH @DUFKK
JHI-KUW

9RP +HUVWHOOHU ZXUGH HLQ ROPUNVMHVULIRHKWQJ RRW I &I
JHOLHIHUW

%UHLWH PP =XJDEH %BDKQEUHL\
+|KH PP

.RQIHNWLRQLHUXQJ REHQ PPWHQWHUVDOEDQG JH
VHLWOLFKHU 6DXP PP

3UIDXIEDX

'"HU 3U+IDXIEDX HUIROJWH JHPI% ERWIDEBFXKHV $XIWUDJJF
"1 (1,62 > @ $EVFKQLWW PQOHEQXRQD® QRQWDJH
7\S *

'"HU $XIEDX GHV 3U*IREMHNWYV L P GHIHO @LUMDXW®EHAL WG GHUF &
DXVIHI-KUW

'HU 9RUKDQJ ZXUGH PLW PP $EVR/G QO® JKIUQHDO O BB XKPRK
'"HENHQVFKLHQH EHIHVWLJW 'LH 'HFRN 58V AMOL® 8 XWDOIOH
3U«IVWDQGVZDQG DQ GHU +DOOUDKKREGWHNWH B W LOHRWW D Q
GHP +DOOUDXP ]XJHZDQGW DQJHRUGQHW

'HU 3UIDXIEDX KDWWH NHLQHQ KRHWOLFKHQ 8PIDVVXQJV

'LH 3U<IIOIFKH DE 8QWHUNDQWH HHFRNFHQMPKQLHQH KDWWH
B [H PP [ PP

"HLWHUH $QJDEHQ ]XP 3U-IDXIEDX @ L$@MXK DO J3§ X]HX L@L G H
%LOGHUQ LQ $QKDQJ % GDUJHVWHOOW
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U IYHUIDKUHQ
'LH OHVVXQJHQ ZXUGHQ QDFK ",1 (H|6RUW > @ GXUFKJ

'DV 3U«IYHUIDKUHQ GHU 3U+IVWDQIUXEGWNLHO'MUZB Q®HY
EHVFKULHEHQ

$XVZHUWXQJ

(V ZXUGH GHU 6FKDOODEMR 08 W]HRR VIWMFE H Q +] XQG
Pl% ',1 (1 ,62 > @ EHVWLPPW

=XVIW]OLFK ZXUGHQ QDFK ',1 (1 ,B2.HQQ 2H® WRIOHH BIGW W H (
3UDNWLVFKHU 6FKDOQIDEYZRWHWERDVHIURG .
%HZHUWHWHU 6FKDO @ DBPVRUWLRONVQUDBH.

'HU EHZHUWHWH 6FKDO @DEVR DXW LRY JSUDDANWLVFKHQ
VRUSWLRQVY1ODGHQ@ 2NWDYEIQGHUQ JZLVFKH@®LW+] XQ
WHOW

1DFK GHU $670 & > @ ZXUGHQ | RIPINMVGHOWQQZHUWH H
QRLVH UHGXFWNR® FAW (LG LHQIDQJIDEH

$ULWKPHWLVFKHU OLWWHOZHUW G@& WG BRKDIOHWD FMB PEQ
+] +] +] XQG +] OLWWHORH X QYGHW

VRXQG DEVRUSWAARDODY HUWIODKODQJDEH

$ULWKPHWLVFKHU OLWWHOZHUW G@ WG BRKZPOIDENRIES @
]ZLVFKHQ +] XQG +] OLWWHRQBUW DXI JH

OHVVHUJHEQLVVH

'LH 6FKDOODEVRUSWQ ROV]IEDGHHUQ GLH SUDNWLVFKHQ 6
JUDGH.Q 2NWDYEIQGHUQ VRZLH Gi NRCL®BARO VQQISEE AP .
3U«IJHXJQLV LQ $QKDQJ $ ]X HQWQHKPHQ
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$QPHUNXQJHQ

'LH HUPLWWHOWHQ 3UsIHUJH E Q LOAVHEHJAK DKQ /LLHF KX Q WAV
*HIHQVWIQGH XQG EHVFKULHEHQHQ =XVWIQGH

0 (QJ 3KLOLSS OHLVWULQJ -DQ |
SURMHNWYHUDQWZRUWOLFKHU

'LHVHU 3U<IEHULFKW GDUI QXULRQY FKHQIQHHI OIHAKD B W& H UWS Q
YLHOIIOWLJIJW JH]JHLJW RGHUHY$iRUI|IHQIWDQ ERKKX @8 WYRKQS X
EHGDUI GHU VFKULIWOLFKHQ *H@HKPLIJXQJ GXUFK 0s0O0OHL

kk Durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
DA S nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium.
Deutsche Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren.

Akkreditierungsstelle
D-PL-14119-07-00



%HZHUWXQJ QDFK ,62 %HZHUWXQJ QDFK $670 |
%HZHUWHWHU 6FKDOODEVRUSWHRRQY SHBXFWLRQNRRHIILFL

2 MH
6FKDOODEVRUEHUNODWVH 6RXQG SEVRUSWLEBAA $YHUDJ
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9RUKDQJ BHUURQ GHU )LUPD '"HOLXV

$EELOGXQJ %

$EELOGXQJ %

U IDQRUGQXQXIONVRFHOWOUDXP )J)URQWDOD

U IDQRUGQXQJ VYPFKIMOOUDXP 6FKUIJDQ
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$QJDEHQ ]XP 3UIYHUIDKUHQ ]XU (UPAVRWGCGWQR G |
LP +DOOUDXP

OHVVJU|% H

(VZXUGH GHU 6FKDOODBHWHRUBWLREBWBEBNWY EHVWLPPW +LI
PLWWOHUH 1DFKKDOO]JHLW LP +RENDHINDW FH B R QW VWH)@GWP L' WH?:
GHV 6FKDOODEVRUSWLRQVJUDGNOHUFREOPWH QDFK IROJHQ

A,
2 S
8
A AVA ., Vm m
sT cCT 1
'DEHL LVW

.6 O6FKDOODEVRUSWLRQVJUDG

A7 bTXLYDOHQWH 6FKDOODEVRUSWLRRPRPIOIFKH GHV 3U-«IR
S GLH YRP 3UIREMHNW *EHUGHFNWH )OIFKH LQ P
+DOOUDXPYROXPHQ LQ P

6FKDOOJHVFKZLQGLIJNHLW LQ /' RBMHINWDIO® BDWP RKQH
6FKDOOJHVFKZLQGLIJNHLW LQ /EMHNR MO WDXP PLW
IDFKKDOO]JHLW LP +DOOUDXP RKQH 3U*IREMHNW LQ V
I1DFKKDOO]JHLW LP +DOOUDXP PLW 3UIREMHNW LQ V
IXIWDEVRUSWLRQVNRHIILILHQWHINW+D@Q ®UDXP RKQH 3U
IXIWDEVRUSWLRQVNRHIILILHQWNW LKDRPOUDXP PLW 3U-

(@]

3 3 4 H4 ©o

$0OV )OIFKH GHV 3U*IREMHNWYV ZXUEGH GH HNY\RP )DUFIKRE MHN

'LH XQWHUVFKLHGOLFKH '"LVVLIDQW LLRQ/ XSIMU Z6FK®H O B R M
VFKQLWW w1 (1 ,62 > @ BHAUMBPMNWFIKEKRADLUIBHUL/XIWDE
NRHIILILHQWHQ HUIROJWH QDPRWAXZFKHQ>%M G'ILAIJIXQUHQ -
GHU 3UIXQJ VLQG LQ GHQ 3U*I]HXJQLVVHQ DXIJHI*KUW

$QJDEHQ ]XU :LHGHUKROSUIJLVLRR. KRN |EHWIAH YU MHUKD K
VLQG LQ ',1 (1 ,62 > @ HQWKDOWHDQ

U IYHUIDKUHQ
%HVFKUHLEXQJ GHV +DOOUDXPYV
'HU +DOOUDXP HQWVSULFKW GHQ(B3Q6RUGHU®BQJIHQ QDFK '

'"HU +DOOUDXP ZHLVW HMLQ 9REPCPXFHD HMRXH 5DXPREHUIOIFKH}
S P DXI
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(V VLQG VHFKV XQJHULFKWHWH BIIN\DIHRG R Q HHWRAZ LLHP ¥ DHDUD UF
OLHUW =XU (UK|KXQJ GHU 'LIIRGIEVOINF KHQG W HFKY $ ERKEX'

P [ P XQG VHFKY 9HUEXQGEOKRKH®LW BHQ $BPHVV
NUsPPW XQG XQUHJIHOPI%LJ LP 5DXP DXIJHKIQJW

,Q $SEELOGXQJ & VLQG =HLFKQXQUHQVGBOVOWDOOUDXPV G

$EELOGXQJ & *UXQGULVY XQGV6FKQLWWH GHV +DOOUDXP
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OHVVXQJ GHU 1DFKKDOO]JHLW

'LH (UPLWWOXQJ GHU ,PSXOVDQRVEZR GWHONMWHER ®HWHD® D A
VLIQDO ZXUGH HLQ *OHLWVLQXV PHWZHIQEHPN5 OBV 6SHN W |
REMHNWH ZXUGHQ MHZHLOV X QREKIRIRQHRPEKWYBW HR®
IDVVW 'LH $XVZHUWXQJ GHU 1IKFKKOZOQGRLW # @ R DRWHLQ
OLQHDUH 5HJUHVVLRQ XU %HUHF KIDXQ G KR4 8 HLIHRX IGBIQ O M
ZIUWVLQWHJULHUWHQ ,PSXOVDQWZRUW YHUZHQGHW ZXUC

'LH HUPLWWHOWHQ 1DFKKDOO]BXWHHQNUYG LQ 7DEHOOH ¢

7TDEHOOH & IDFKKDOO]J]HLWHQVRIRQH XQG PLW 3UIREMHN

HNW




MULLER-BBM

U IPLWWHO

,Q 7TDEHOOH & VLQG GLH YHUZHHIQKGHHWHQ 3UIPLWWHO D)

7TDEHOOH & BUIPLWWHO
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%H]JHLFKQXQJ +HUVWHOOHU 7\S 6HUI
$' '$ :DQGOHU 50 ( JLUHIDFH
9HUVWIUNHU $BDUW &KDPS
'RGHNDHGHU 0:0QHU % %0 20 %
'RGHNDHGHU 0:0DHU % %0 20 %
'RGHNDHGHU 0:0DHU % %0 20 %
'RGHNDHGHU 0:0QHU % %0 20 %
OLNURIRQ OLFURWHFK 0

OLNURIRQ OLFURWHFK 0

OLNURIRQ OLFURWHFK 0

OLNURIRQ OLFURWHFK 0

OLNURIRQ OLFURWHFK 0

OLNURIRQ OLFURWHFK 0
OLNURIRQVSHLVHJHUIW 0)$ 9 )

+\JUR 7KHUPRPHW|HU 7HVWR 6DYHULY + (
%DURPHWHU IXITW 2SXV

OHVV XQG $XVZHUWHVRIWZDUH 0:0O0HU %%0 % D X
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&XUWDLQ IDEULF 3HUURQ
ODQXIDFWXUHU
'HOLXV *PE+ &R .*

OHDVXUHPHQW RI VRXQG DEVRUSWLRQ
LQ D UHYHUEHUDWLRQ URRP
DFFRUGLQJ WR (1 ,62

7THVW 5HSRUW 1R O

&OLHQW

&RQVXOWDQW

'DWH RI UHSRUW
'"HOLYHU\ GDWH RI WHVW
'DWH RI WHVW

TRWDO QXPEHU RI SDJHYV

'"HOLXV *PE+ &R .*

*ROGVWUD % H
%LHOHIHOG

*HUPDQ\

0 (QJ 3KLOLSS OHLVWU
-DQ /LHYHQ OROO

REMHFWYV

,Q WRWDO  SDJHV
SDJHV WH[W SDUW

SDJH $SSHQGL[ $

SDJH $SSHQGL[ % DQG
SDJHV $SSHQGL[ &

0-O0OHU % %0 *PE+
+5% OXQLFK
9$7 5HJ 1R '(

0DQDJLQJ GLUHFWRUYV

-RDFKLP %LWWQHU :DOWHU *URW]

'U &DUO &KULVWLDQ +DQWVFKN 'U $OH[DQGH
6WHIDQ 6FKLHUHU (OPDU 6FKU|GHU
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7DEOH Rl FRQWHQWV

7DVN

%DVLV

7THVW REMHFWY DQG WHVW DVVHPEO\
([HFEXWLRQ RI WKH PHDVXUHPHQWYV
(YDOXDWLRQ

OHDVXUHPHQW UHVXOWYV

SHPDUNYV
$SSHQGL[ $ 7HVW FHUWLILFDWH

$SSHQGL[ % JLIXUHYV

$SSHQGL[ & 'HVFULSWLRQ Rl WHVW PHWKRG

WHVW IDFLOLW\ DQG WHVW HTXLSPHQW
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7DVN

2Q EHKDOI RI WKH FRPSDQ\ 'HOLXV %AEHOH&HROG* *HUPDQ\

VRXQG DEVRUSWLRQ RI D FXUWMLQH LDHEG IZE WK SID BBIIURU R Q (

ZDV WR EH GHWHUPLQHG E\ PHYWXEHRDGM R Q Q RRPH [

WR (1 ,62 > @ 7KH IDEULF ZDWDRBHDQRPGWIXW D HIDWHFW
PP

7KH UHVXOWY DUH WR EH HYDOXDWHG @ MPRRAJGERW 8VR (% ¢

%DVLV
7KLY WHVW UHSRUW LV EDVHG RQ WKH IROORZLQJ GRFXP

>@ (1,62 $FRXVWLFV OHDVXVRHPHOMR @ IL\QRX QG YDHEU |
URRP

@ (1,62 $FRXVWLFV + 6RXWQHG IDE¥RUEBEBUQJINRY XD W
VRXQG DEVRUSWLRQ

@ ,62 $FRXVWLFV $WWHQ@XIDSWLRIDBRDWRRQ REWG
SDUW FDOFXODWLRQ RI WK H H BVVRRFSWEIKRHQ@ R1 VRXQG

@ $670 & BWDQGDUG 7HVWEMRUISRA RRUDERX 6 BXE)
VRUSWLRQ &RHIILFLHQWY E\ WKKKBGEYHUEHUDWLRQ 5RI
5HYLVLRQ YHEUXDU\

@ ',1 (1,62 $FRXVWLFV + HWHURZ QHWLRQYIRQFH *
6WDWLF DLUIORZ PHWKRG ,62 VLRQ (1*HB®PDQ YHU
ODUFK

\%

\%

\%

\%
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7THVW REMHFWY DQG WHVW DVVHPEO\

THVW REMHFW

7KH WHVWHG PDWHULDO LV GHUWFDIVEHR® EGRWKH PDQXIDFW
FXUWDLQ IDEULF 3BHUURQ DUWLFOH QR FRORXU
PDWHULDO SRO\HVWHU )5

7KH IROORZLQJ SDUDPHWHUV ZHW HQGHMWHRRIMWWMKRBUE\ WKH

WKLFNQHVYV t PP
DUHD VSHFLILF PDVYV m" J P
VSHFLILF DLUIORZ UHVLVWDQFH

DFF WR (1 ,62 > @ Rv 3DV P

7KH GHWHUPLQDWLRQ RI WKH BIEFWB& D BRARUGWQD AR ZDV
(1,62 > @

%\ WKH PDQXIDFWXUHU D IDFWRDWREGHGJHRGW DR XDV G

ZLGWK PP DGGLWLRQ PIPGWK RI1 11
KHLIJKW PP
HGJLQJ PP ODWHUDO KHP

DW WKH WRS PP XQLYHUVDO FXUWDLQ WDSH

7THVW DVVHPEO\

$FFRUGLQJ WR WKH FOLHQW NWHWEIDR L2 D & DRV LERFONWM & HD W R/
(1,62 > @ VHFWLRQ DQG $SWHSHGL[ % PRXQWLQ

7THVW REMHFW ZDV DVVHPEOHG LR\ WMRIS QUR\HHYERIUW WH RADI-
ODERUDWRU\

7KH FXUWDLQ ZDV IL[IHG RQ D FRHWD ® R DU R PDWKM & D\OWDR)I
UHYHUEHUDWLRQ URRP 7KH PHID/Y ®ROQWHEHIDWR/OOIRG W
RQ WKH FHLOLQJ RI WKH UHY HULEMUPDONFIHRRI URRPHP DYWK B ER |
ZDV DUUDQJHG ZLWK WKH YLVIEHUDWLER WRFRBJ WKH UHY

7TKHUH ZzDV QR ODWHUDO HQFORVLQJ IUDPH

7KH WHVW VXUIDFH ZDV GLPHQVLRBPM G ZLGRWPK VW B UM J
WKH ORZHU HGJH RI WKH PHWDO UDLO

)XUWKHU LQIRUPDWLRQ RQ W KHGWIQVWKEXWOIE W F HV VEIUIH ¥
$SSHQGL[ $ DQG WKH ILIXUHV LQ $SSHQGL[ %



B B3EHB ( '2&;

?0

?0

6 20?3URM?

MULLER-BBM

([HFXWLRQ RI WKH PHDVXUHPHQWYV
7KH PHDVXUHPHQWY ZHUH HIIHFWHG>D®@FRUGLQJ WR (1 ,6:

7KH WHVW PHWKRG WKH WH VIS PIHRL\® DWW\H BQEBU W KG-H WHWLVE
$SSHQGL][ &

(YDOXDWLRQ
7KH VRXQG DEVRUSWJLRQVFEHWHRIFH@WMG LQ RQH WKLUG R

EHWZHHQ +] DQG +] DFFRUGEQ@ WR (1 ,62
,Q DGGLWLRQ WR WKH VRXQG I ERQ O RWIL®D FKROHJ DLFRA H Q MIA
ZHUH GHWHUPLQHG DFFRUGLQJ WR (1 ,62 > @

BUDFWLFDO VRXQG DEVRIUG\KER® FIRHEIDIQFRAHQW .
‘HLJKWHG VRXQG DEVRUSIW. R QQRNROHHI LBOXEW .

7TKH ZHLJKWHG VRXQG DEVRUBWHRHB RHQIM 6 LIWERW W KH
VRXQG DEVRUSWLRLQL QRWMKIH ARRFAFVOQIWWH .EDQGV RI +] WH

$FFRUGLQJ WR $670 & > @ WKH WRLGFORZXQ RH W KB U B FGHW
I1RLVH UHGXFWLNRG PR HV LLFIAH WD O X H

$ULWKPHWLFDO PHDQ YDOXH RI NWKH F/@RWXQ G @ EWKRH BRI
WKLUG RFWDYH EDQGV +] +]+] PHD®QOGOXH URX
W R

6RXQG DEVRUSVOAR@\WDYHQDOH YDOXH

SULWKPHWLFDO PHDQ YDOXH RI I\WW.KH H/RW Q@ G @ BWKRHJ B\X |
WKLUG RFWDYH EDQGYV EHWZHHQ YDBOXH) GRXQEG]H® MLCF

OHDVXUHPHQW UHVXOWYV

7TKH VRXQG DEVRUSWILR@ RRHH IWKHLHI@GWRFWDYH EDQGYV WK

DEVRUSWLRQ FRIHIIRFMWDMWAVEDQGY DQG WNRE VIGRBPOH YDO)
DUH LQGLFDWHG LQ WKH WHVW FHUWLILFDWH LQ $SSHQG
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SHPDUNYV

7KH WHVW UHVXOWY H[FOXVLDWE&G UMXEDMMMHAF WA D/QKGH FLRIYGHL
GHVFULEHG

0 (QJ 3KLOLSS OHLVWULQJ -DQ /LHY
3URMHFW PDQDJHU 5HVSRQVLEC

7KLV WHVW UHSRUW PD\ RQO\ E$IL HBEDMV \DK BIGR VI RZQFRX G
DSSHQGLFHV 7KH SXEOLVKLQJ IREGH FHWSKNV S ULL\R B TRQ Y RID
0:0O0OHU % %0

kk Durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
DA S nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priflaboratorium.
Deutsche Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren.

Akkreditierungsstelle
D-PL-14119-07-00



5DWLQJ DFFRUGLQJ WR ,62 5DWLQJ DFFRUGLQJ WR $
‘HLIKWHG VRXQG DEVRUSWLRQ ERHVH BIHGXWWLRQNRBHIILFL

7 MH
6RXQG DEVRUSWLRQ FODVVORXQG $EVRUSWLRBAA$SYHUDJ
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&EXUWDLQ IDEULF 3HUURQ ODQXIDFWXUHU "HOLX"

JLIXUH % 7THVW DUUDQJHPHQWRR WMKROQWHDYCHYEHIUDWLRQ

JLIXUH % 7THVW DUUDQJHPHQMRRE® WBKEBIRYPVHOUEHRD WLRQ
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'"HVFULSWLRQ RI WKH WHVW SURPMGKY HR Il RMK W K I
VRXQG DEVRUSWLRQ LQ D UHYHUEHUDWLRQ URR

OHDVXUDQG

7KH VRXQG DEVRUSWLRIQVKRHWHNMW RWMHFW ZDV GHWHUP
SRVH WKH PHDQ YDOXH RI WKHHUHMMHEBEHDWWRRQNURRPL Z
ZLWKRXW WKH WHVW REMHFW ZDRUBMWRWRQUHREH ITKHL MR XQ B
ODWHG XVLQJ WKH IROORZLQJ HTXDWLRQ

A

8

- ;me
sl cT 2

A Vv

LWK
Db VRXQG DEVRUSWLRQ FRHIILFLHQW
Az HTXLYDOHQW VRXQG DEVRUSWILR@ PUHD RI WKH WHVW
S DUHD FRYHUHG E\ WKH WHVW REMHFW LQ P
YROXPH RI WKH UHYHUEHUDWLRQ URRP LQ P

c SURSDJDWLRQ VSHHG RI VRXQGRQ@ DRRPLQ WKH UHYHU
ZLWKRXW WHVW REMHFW LQ P V

c SURSDIJDWLRQ VSHHG RI VRXQGRQ@ DRRPLQ WKH UHYHU
ZLWK WHVW REMHFW LQ P V

UHYHUEHUDWLRQ WLPH LQ WKHWWHNWEREBMWEWQLQRRI
UHYHUEHUDWLRQ WLPH LQ WK H WMHWREWEHHIWD WQRQ URRI
SRZHU DWWHQXDWLRQ FRHIILFRIRHRPVZLQ/ KMROANVUWN M M WERIE
SRZHU DWWHQXDWLRQ FRHIILFRIRHRPVZIL @/ KV KWHH W\M YRHEUMEHHF

3 3 4 -+

$V DUHD RI WKH WHVW REMHFWMWMW REMBFRMRYBYVHG/HG W I

7KH GLITHUHQW GLVVLSDWLRQ GRKQ@Q L@J WKHH D/IRK QGVSWR S B
DFFRXQW DFFRUGLQJ WR SDUDJUDBK7KH RLYLSEPWLRQ Z
ODWHG DFFRUGLQJ WR ,62 Gt WL RIKH GXOUPQWWK IF RPQH D
DUH LQGLFDWHG LQ WKH WHVW FHUWLILFDWHYV

,QIRUPDWLRQ RQ WKH UHSHDW RE MOK.AV WBIY &/ SHREFRGXFBILE
(1,62 > @

THVW SURFHGXUH

'"HVFULSWLRQ RI WKH UHYHUEHUDWLRQ URRP

7KH UHYHUEHUDWLRQ URRP FRPIWOM BV ARWHKXLYKMW RHIXED |
7KH UHYHUEHUDWLRQ URRP KDVPIDYBOXNENRDFH RI
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6L RPQL GLUHFWLRQDO PLFURSKRYHM DR G QRXMD 08 MG W,
EHUDWLRQ URRP

,Q RUGHU WR LPSURYH WKH GULKHEHWYRMW DWLERRBSKR VG WH
P [ P DQG VL[ FRPSRVLWH GKIPHWWHRWBG ERPUGYV P
VXVSHQGHG FXUYHG DQG LUUHJXODUO\

JLIXUH & VKRZV WKH GUDZLQJWRRP WKH UHYHUEHUDWLRC

JLIXUH & 30DQ YLHZ DQG VHFWLRQWRRMWKH UHYHUEHU
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OHDVXUHPHQW RI UHYHUEHUDWLRQ WLPH

7KH GHWHUPLQDWLRQ Rl WKH LPSIXHG IR XUW \DFERWHE\L @ H WHR
PHWKRG ,Q DOO WHVWV D VLQRVWRHGISGIFVIHKB ZDW KK BH Q
VLIQDO ,Q WKH UHYHUEHUDW MR WRRPMHPRMK CHDG K L WIKR
FRPELQDWLRQV RI ORXGVSHDNHUWDWGU P IGF WKS$IK B N UZEH
WLPH ZDV HYDOXDWHG DFFRUGLQUJDVALQH,BR UH3U® VXVYRC
FDOFXODWLRQ RI WKH UHY HUEMHDHOL RQ WK HE O F NIZJORUPG WLk
LPSXOVH UHVSRQVH

7KH GHWHUPLQHG UHYHUEHUDWERROML&HY DUH LQGLFDW

7TDEOH & S5SHYHUEHUDWLRQ WYWHREMMFRARXW DQG ZLWK WH

REMHFW
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ILVW RI WHVW HT

XLSPHQW

MULLER-BBM

7KH WHVW HTXLSPHQW XVHG LV OLVWHG LQ 7DEOH &

7DEOH & /ILVW Rl WHVW HTXLSPHQW

1DPH ODQXIDFWXUHU 7\SH 6HULDO
$' '$ FRQYHUWHU 50 ( JUUHIDEH
$PSOLILHU $3DUW &KDPS
'RGHFDKHGURQ 0-00OHU % %0 20 %
'RGHFDKHGURQ 00 0OHU % %0 20 %
'RGHFDKHGURQ 0-0OHU % %0 20 $
'RGHFDKHGURQ 00 OHU % %0 20 %
OLFURSKRQH OLFJURWHFK 0
OLFURSKRQH OLFJURWHFK 0
OLFURSKRQH OLFJURWHFK 0
OLFURSKRQH OLFJURWHFK 0
OLFURSKRQH OLFJURWHFK 0
OLFURSKRQH OLFJURWHFK 0
OLFURSKRQH SRZHU VXSSO\ 0)$ 9 )

+\JUR 7KHUPRPHW|HU 7HVWR 6DYHULY + (
%DURPHWHU IKITW 2SXV
6RIWZDUH IRU PHDVXWHMOEBBW %|[%0 %|D X IHUVLRQ

DQG HYDOXDWLRQ




October 8, 2019

Ms. Angelika Schmidt-Koch
DELIUS GMBH & CO. KG
*ROGVWUIDNSH +
33602 Bielefeld

Germany

Reference: Laboratory Test Report
Lab Identification No. 38319
Invoice No. 69508
Dear Ms. Schmidt-Koch:
One (1) sample, identified as ARTICLE PERRON 41143, was received and tested in accordance with the National Fire

Protection Association No. 701, "Standard Methods of Fire Tests for Flame Propagation of Textiles and Films, 2019 Edition,
(Test 1)". The results are as follows:

Test Results

Specimen Number Residual Flame Weight Loss
(seconds) (percent)
1 0.0 16.72
2 0.0 9.56
3 0.0 23.46
4 0.0 17.45
5 0.0 16.94
6 0.0 19.70
7 0.0 17.40
8 0.0 23.77
9 0.0 21.46
10 0.0 20.79
AVG 0.0 18.72

The sample submitted meets the minimum requirements of the above standard. The average percent weight loss cannot
exceed 40% and the weight loss of individual specimens cannot exceed mean value plus three standard deviations. The
average residual flame cannot exceed 2.0 seconds.

If there are any questions or when we can be of further assistance, please let us know.

Sincerely,

Brian S. Dement
BSD/mr

OUR LETTERS AND REPORTS ARE FOR THE EXCLUSIVE USE OF THE CLIENT TO WHOM THEY ARE ADDRES. ANY COMMUNICATION TO OTHERS OR THE USE OF OUR COMPANY NAME MUST RECEIVE PRIOF
APPROVAL. OUR TEST RESULTS APPLY ONLY TO THE SAMPLE TESTED AND ARE NOT NECESSARILY INDICATIVE OFETRIUALITIES OF APPARENTLY IDENTICAL OR SIMILAR PRODUCTS. SAMPLES NOT DESTROYED
IN TESTING ARE RETAINED A MAXIMUM OF THIRTY DAYS. THE LETTERS, REPORTS OR NAME OF DIVERSIFIED TESTING LABORATORIES, INC. MAY NOT BE USERDVERTISING TO THE GENERAL PUBLIC.



